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Informacoes sobre o produto
Aparelho Epoxi D8595 Aparelho Epoxi D8595

Endurecedor Ep6xi D8298
Endurecedor Performance D8294
Diluente D8752

DESCRIGAO PRODUTO

O D8595 é um aparelho Epoxi 2K. Com cor cinzenta-clara, sem revestimento cromado e tem boa
resisténcia a corrosao e ao metal nu.

O D8595 tem boa aderéncia a uma grande variedade de substratos devidamente preparados.
Estes incluem ago nu e galvanizado, aluminio, superficies pintadas e enchimentos.

D8595 e seus dois endurecedores dedicados, que formam um conjunto versatil.

= O endurecedor D8298 oferece trés modos de utilizagdo: como enchimento para
lixagem, isolador/selante com primarios e superficies 2K, ou como humido/himido
para pequenas reparacoes.

» O endurecedor D8294 performance garante uma capacidade ndo sé como um aparelho de
enchimento para lixagem, como também pode ser utilizado como isolador/selante sob
primarios e superficies 2K.

Rig + Endurecedor Possiveis modos de utilizacao

D8595 + Endurecedor Epoxi D8298 Enchimento. Isolador | Humido/HUmido —
Lixar Reparagdes Rapidas

D8595 + D8294 Endurecedor Enchimento. Isolador

Performance Lixar

Estes produtos sdo apenas para uso profissional
RLD315V
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Racios de Mistura
Estao disponiveis tabelas de mistura de peso completo na pagina 6 desta ficha

Proporgdes de mistura como enchimento para lixagem:

Usando o Usando o
Endurecedor D8298 Endurecedor D8294
Volume Peso Volume Peso
D8595 3 Pecas 100g 3 Pecgas 100g
D8298 1 Parte 20,79
D8294 1 Parte 20,79
D8752 0.8 Pegas 15,89 1 Parte 19,89

1. Racio de mistura como isolante:

Utilizacao do Endurecedor
D8298 ou D8294

Volume Peso

D8595 3 Pecas 100g
D8298/D8294 1 Parte 20,79
D8752 1.7 Pecas 33,79

2. Racio de mistura para uso como Himido/Hamido para Reparag6es Rapidas:

Usando o Endurecedor

D8298
Volume Peso
D8595 3 Pecas 100g
Apenas D8298 1 Parte 20,79
D8752 1 Parte 19,89

Nota: O modo de reparagdo Humido/Htimido nédo é recomendado com o endurecedor D8294
Performance.

DETALHES DA MISTURA DO PRODUTO

Prazo de validade

20°C

ENCHIMENTO ISOLADOR HUMIDO/HUMIDO
Utilizando o D8298 4 Horas 3 Horas 4 Horas
Utilizando o D8294 4 Horas 8 Horas Nédo Recomendado

Estes produtos s&o apenas para uso
profissional RLD315V
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Viscosidade por
pulverizagao

ENCHIMENTO ISOLADOR HUMIDO/HUMIDO
Utilizando o D8298 23-25 16 - 20 21-23
. 16 - 20
Utilizando o D8294 27 - 29 N3o Recomendado
(Seg DIN4/20°C)
APLICACAO E EVAPORAGAO
ENCHIMENTO ISOLADOR HUMIDO/HUMIDO
i Pistola de pintura
1.4-1,6 mm 1.3-1,4 mm 1.3-1,4 mm

fabricantes da pistola de pintura.

Numero de demaos
1 demao leve

2 2 2 2 demaos completas
T T Evaporagéo a 20°C

R IR
-+
AR A

- Evaporagéo entre deméaos

Utilizando o .
D8298 5-10 min

Utilizando o 10 min
D8294

- Evaporagéo antes do Acabamento

Utilizando o

D8298 Apos Lixar
Utilizando o s
D8294 Ap0os Lixar

1 demao leve
1 demao completa

5-10 min

5-10 min

10-20 min
(até fosco)
Antes do aparelho

Ver nota - DP4000 *

20-30 min*
Antes de lixar o
aparelho

Ajuste a pressao de acordo com as recomendagdes dos

1 demao leve
1 deméao completa

5-10 min

Nao recomendado

30-60 min
Dependendo do
clima e da
humidade

Ver nota - DP4000 *

N&o recomendado

Nota: Se o DP4000 for utilizado em cima do D8595 no isolador ou no modo
hamido/htimido, é necessario um minimo de 30 minutos de evaporagao.

Estes produtos s&o apenas para uso
profissional RLD315V
Pagina 3



Make it happen. With PPG

TEMPO DE SECAGEM

ENCHIMENTO ISOLADOR HUMIDO/HUMIDO

- Por secagem a 60°C

30 minutos N/A N/A

- Secagem ao ar a 20°C durante a noite

-Por meio de secagem por
infravermelhos de meia onda

10 minutos* N/A N/A

*Os tempos de secagem sao para a temperatura no metal. Deve ser
considerado tempo adicional no programa de secagem para que o metal atinja
a temperatura recomendada.

ESPESSURA DA PELICULA SECA

ENCHIMENTO
Espessura da 100-120
pelicula seca microns

REPARAGAO E REPINTURA

Quando utilizado como isolante, o0 D8595 deve ser revestido com um primario no
prazo de 8 horas.

[ C] O D8595 pode estar sobrecarregado: qualquer dispositivo Deltron 2K

*NOTA * Quando utilizado no modo isolante ou de reparagdo humido/himido,
o D8595 deve poder evaporar durante pelo menos 30 minutos, se revestido
com DP4000.

No modo de enchimento, o D8595 deve ser lixado apds a secagem antes de aplicar
0 acabamento.

- P360 ou mais fino: para brilho direto
- P400 ou mais fino: revestimento Envirobase HP®

Acabamentos: D8595 pode ser terminado com:

- Brilho direto UHS Deltron Progress
- Envirobase HP®

Nota: Consultar a ficha técnica para o acabamento correspondente.

Estes produtos s&o apenas para uso
profissional RLD315V
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PERFORMANCE E LIMITAGOES

humidade acima de 80%.

' - O D8595 nao deve ser utilizado a temperaturas inferiores a 10 °C e

Mistura por Peso

Os pesos nas tabelas abaixo sdo cumulativos em gramas — por favor NAO faca a tara ou
ponha a “0” a balanga entre adigdes.

1. Mistura de peso para o modo de enchimento de lixagem:

Utilizagdo do Endurecedor Epoxi Utilizagdo do Endurecedor Performance
D8298 D8294
Racio Vol | 3 Partes 1 Parte P::es 3 Partes 1 Parte 1 Parte
Vol Aparelho Aparelho
Pulverizavel Epoxi Endurecedor Diluente Epoxi Endurecedor Diluente
Total D8595 D8298 D8752 D8595 D8294 D8752
0,25L 231.3 279.2 315.8 222.0 268.0 312.0
0,33L 305.3 368.5 416.9 293.0 353.8 411.8
0,5L 462.5 558.3 631.7 444.0 536.0 624.0
0.66 L 610.5 737.0 833.8 586.1 707.5 823.7
0.75L 693.8 837.5 947.5 666.0 804.0 936.0
10L 925.0 1116.7 1263.3 888.0 1072.0 1248.0
15L 1387.5 1675.0 1895.0 1332.0 1608.0 1872.0
2. Mistura de peso para o modo Isolador:
Usando o Endurecedor Epoxi D8298 ou o
Endurecedor Performance D8294
Racio Vol 3 Partes 1 Parte 1.7 Partes
Pulv:el::iével Aparelho Epoxi Endurecedor Diluente
Total D8595 D8298/D8294 D8752
0,25L 194.7 235.1 300.7
0,33L 257.1 310.3 396.9
0,5L 311.6 376.1 481.1
0.66 L 5141 620.6 793.9
0.75L 545.3 658.2 842.0
10L 778.9 940.4 1202.8
15L 1168.4 1410.5 1804.2

Estes produtos s&o apenas para uso

profissional RLD315V
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3. Mistura de Peso Himido/Humido para Reparacdes Rapidas:

Usando o Endurecedor Ep6xi D8298
Racio Vol 3 Partes 1 Parte 1 Parte
Pulverizavel | _ APareino el Diluente
Total Epoxi D8595 D8752
0,25L 222.0 268.0 312.0
0,33L 293.0 353.8 411.8
0,5L 444.0 536.0 624.0
0.66 L 586.1 707.5 823.7
0.75L 666.0 804.0 936.0
10L 888.0 1072.0 1248.0
15L 1332.0 1608.0 1872.0

Equipamentos de Limpeza

Apos a utilizagao, limpe completamente todo o equipamento com solvente de limpeza ou diluente.

INFORMAGAO DE VOC

O valor-limite comunitario para este produto (categoria de produtos: 11B.c) em formato pronto a
utilizar € maximo. 540 g/litro de COV. O teor de COV deste produto pronto a usar € maximo de
540 gllitro.

Dependendo do modo de utilizagéo escolhido, o COV actual pronto a utilizar deste produto
pode ser inferior ao especificado pelo cédigo da directiva da UE.

Saude e Segurancga

Estes produtos destinam-se apenas a uso profissional e nao devem ser utilizados para fins diferentes

dos especificados.

A informagéao contida nesta TDS baseia-se nos conhecimentos cientificos e técnicos actuais,

e é da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessarias para garantir a

adequacao do produto ao fim a que se destina.

Para informagdes sobre saude e segurancga, consulte a Ficha de Dados de Seguranca, também disponivel

em: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Industries (Reino Unido)
Limitado. Refinar Auto
Servigo de Apoio ao Cliente e Grupo de
Vendas, Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
Inglaterra.
Tel: 01449 771775
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